Forschungsbericht Aufpralltests mit
Droppies Sturzmatten

Unter Verwendung des von van Schoor et al. (2006) beschriebenen Testverfahren sind die Droppies
Sturzmatten von Dutchblue.com auf den Entlastungseffekt auf die Hufte getestet worden.

Das Testverfahren wurde entwickelt, um an der Hufte getragene Protektoren zu messen. Zur
Simulation der Schlagreduktion wurde ein Stuck der Matte an der Hufte zwischen Trochanter und
Aufprallgewicht positioniert.

Die folgenden Ergebnisse wurden durch eine Reihe von 6 Einschlagen erhalten und die
Maximalkraft die am Trochanter gemessen wurde, ermittelt.
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Aus diesen Ergebnissen wird deutlich, dass die Droppies Sturzmatten die maximale Spitzenkraft
eines schweren Aufpralls deutlich unter die durchschnittliche Frakturschwelle von 3100 N des
proximalen Oberschenkelknochens bei dlteren Menschen reduzieren kdnnen, Courtney et al.
(1995).
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